
DATOS GENERALES
 INFORME Nº: 
 ANÁLISIS Nº: 965113
MUESTRA REMITIDA POR: AQUAGEST, S.A.(BENAVENTE)
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: Muestra Carbón Activo ETAP Benavente
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico de 2 L(1),conteniendo solidos
FECHA DE TOMA: 2/04/2009
FECHA RECEPCIÓN: 6/04/2009
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 17/04/2009
  
  PARÁMETROS MÉTODOS RESULTADOS UNIDADES

Caractéres f-q del carbón a.

Contenido en cenizas
 

Gravimetría PE-D-MU/034
 

11.0 %

Densidad aparente
 

Pesada PE-D-MU/033
 

0.58 g/cm3

Indice de azul de metileno
 

Adsorción PE-D-MU/032
 

135 mg/g

Indice de Iodo
 

Adsorción PE-D-MU/031
 

422 mg/g

 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
 

Informe emitido por: LABAQUA, S.A. C/. Olof Palme, nº 12 - 30009 MURCIA - Tel. 968 29 73 63 - Fax 968 29 73 75 Página 1 de 1

INFORME Nº: 605120

MURCIA 17 de Abril de 2009

Ginés Ortiz Amorós
Técnico Superior

Francisco Lucas Saorín
Director Técnico


